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Edellytykset

Tarkastus

Tarkasta materiaali ennen ja asennuksen aikana. Viallista tuotetta,
missa on silmalla havaittavia virheita tai poikkeavia
muodomuutoksia, ei saa asentaa.

Asentaja vastaa siit4, etta viallista tuotetta ei asennetavaan se
otetaan sivuun. Tarkett korvaa viallisen tuotteen mutta ei
asennuskustannuksia tai muita kustannuksia, jos tuotetta missa on
nakyvia virheita on asennettu.

Samaan tilaan tulee asentaa tuotetta samasta tuotantoerasts,
mahdollisten savyerojen takia.

Tasaantuminen huoneen lampatilaan

Asennuksessa huonetilan maton, teipin, liiman ja kiinnitysalustan
|lampdtilan on oltava +18 - 24°C ja suhteellisen ilmankosteuden RH
35-60 %. Rullien on annettava tasaantua tilan olosuhteisiin vahintaan
24 h ennen asennusta, mielelldan 48 h jos ulkona olevat olosuhteet
poikkeavat huomattavasti sisatilaan, esim. talviaikaan.

Kasittely

Mattorullia tulee kasitella varoen. Virheellinen kasittely voi aihetuttaa
mattoon pysyvia jalkia.

Varastoi rullat pystyasennossa taisaisella alustalla ja jata rullien valiin
tilaa.

Huoneen lampatila

Varmista ettd huoneen Iampdtila on mahdollisimman tasainen, ja pyri
valttdmaan suuria lampdtilamuutoksia asennuksen aikana ja sen
jalkeen. Suuret lampotilamuutokset ja liian korkeat Iampétilat voivat
aiheuttaa ei toivottuja muodonmuutoksia materiaalissa. Erityista
huomiota tulee kiinnittdd asennuksiin, joissa pinta joutuu alttiiksi
suurille Iampatilan vaihteluille, esimerkiksi voimakkaalle
auringonpaisteelle. Lattialdmmitys on toteutettava siten, ettei
lattianpaallyste missaan kohtaan joudu alttiiksi yli 27°C lampdtilalle,
koska paéllysteessa voi ilmeté varjaantymista tai muita muutoksia.

Alusta

Alustan tulee olla luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa
esiintya. Kiinnitysta heikentavat maali- ja 6ljytahrat seka myos poly ja
irtolika poistetaan. Huomioi, ettda maali, piki, 0ljy, kyllastysaineet,
tussikynamerkinnat, epoksihartsi, leimat ym. tahrat voivat aiheuttaa
materiaalin varjdytymista nk. migraation kautta. Poista tahrat hyvin ja
erista kohta. Alustan tulee tayttaa SisdRYL 2013 vaatimukset
tasaisuuden osalta. Tasoita lattia, jos epatasaisuutta on enemman kuin
3 mm kahden metrin matkalla. Ennen paallysteen asennusta tulee
betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja
seinanpaallysteliiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden
paallystamisohjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla
rakenteen mukaisella arviointisyvyydella A korkeintaan 85 % RH ja
lisdksi syvyydella 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Betonialustan kosteuden
mittaus suoritetaan ohjekortin RT 103333 mukaisesti ja mittaukset on
dokumentoitava. Mittaus tulee tehda siina lampotilassa, jossa rakenne
on kayton aikana.

Puulevyalustan tulee olosuhteuttaa asennustilaan levyvalmistajan
ohjeiden mukaisesti, jotta levyissa ei esiintyisi liikkeitd, jotka myohemmin
saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

Betonialustan vetolujuusvaatimuksissa noudatetaan julkaisun by 45
ohjeita.
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Asennusohje

Esivalmistelut

Irtonaiset aineet ja poly poistetaan huolellisesti.

Lattian epatasaisuudet, mm. halkeamat, on hiottava tai tasoitettava.
Betonialustat suositellaan tasoitettavaksi hyvanlaatuisella matala-
alkalisella tasoitteella (=5 mm, pH <11,5) betonin korkean alkalisuuden
vuoksi. Kysy tarvittaessa lisatietoja Tarkettin teknisesta tuesta.
Huom! Kaksikomponenttinen polyesteritasoite saattaa aiheuttaa
varjaytymisen, mikali tasoite on vaarin sekoitettu. Maalatuilla
alustoilla on olemassa vérjaytymisriski.

Huolehdi kiinnitysalustan tasaisesta imukyvysta.

Poista vari kiinnitysalustasta. Merkkauksia suoritettaessa kéyta
ainoastaan lyijykynaa. Huomaa, ettd kaikki merkinnat tussikynilla,
sprayvareilld, kuulakarkikynilla tai vastaavilla voivat aiheuttaa
varjdytymista ns. vérivaelluksen kautta.

Emme suosittele liimausta vanhan péaallysteen péaalle.

Asennus

Asennuksen on tapahduttava +18 - 24°C lampdétilassa. Suhteellinen
ilmankosteus 35 - 60 % RH. Tilan olosuhteet vaikuttaa oleellisesti liiman
tyoskentelyaikaan. Korkeammat kosteustasot pidentavat liiman
kuivumisaikaa.

Kéayta markaliimausta imeville aluslattioille.

Kéaytéa heikosti imukykyisille alustoille myohéaista markaliimausta
(vaihtoehtoisesti kastamismenetelmaa).

Al4 anna liiman kuivua liikaa, koska liiman tartunta heikkenee, ja
hammastusjalki peilaa hel[pommin maton pinnasssa.

Lattiarakenteissa, joissa on lattianlammitys, on otettava huomioon
lattialammitysjdrjestelman vaikutus mm. rakenteen kosteustekniseen
kayttaytymiseen.

Alenna riittdvan ajoissa, ennen paallystysty6ta, alustan lampdotilan
vastaamaan +18 - 24 °C.

Lammitetyn betonilaatan kosteusteknisen kayttdytymisen kannalta
kriittinen vaihe on muutaman viikon ajanjakso paallystamisen jalkeen,
jolloin paallysteen suhteellinen kosteus voi nousta kriittisen korkeaksi, jos
laattaa lammitetdan voimakkaasti. Tasta syysta tulee lattian lampotilaa
nostaa hiljalleen vasta kun liima on kokonaan kuivunut noin viikon
paallystamisen jalkeen.

Kéayta korkealuokkaista lattianpaallysteliimaa. Suosittelemme kayttamaan
ao. valmistajien liimoja. Varmista liimavalmistajalta oikea liima ja seuraa
heidan ohjeita huolellisesti. Liuotinpohjaista kloropreenikontaktiliimaa ei
suositella kéytettavaksi varjdytymisriskin takia.
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Leikkaa vuodat ja jata tasapainottumaan huoneen olosuhteisiin yon

yli tai vahintdan 10 tunnin ajaksi ennen asennusta. Taéma on erityisen
tarkeda pitkissa vuodissa jotta vuotien jannitykset poistuvat.

Kun asennukseen tarvitaan useampia rullia, rullien on oltava samaa era-
/valmistusnumeroa ja ne on kaytettdva numerojérjestyksessa. Suorita
vuodankaanto vérierojen poistamiseksi jos kuosi sitad edellyttaa.
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Ennen liimausta, asetetaan vuodat paikoilleen, 0,5 mm saumalla
toisistaan. Reunaleikkaa vuodat tarvittaessa.

Taita vuodat puolesta valista. Levitd liima tasaisesti alustaan. Levita
liima vain kerrallaan alueelle jonka ehdit asentaa ennen liiman liiallista
kuivumista.

Jyraa matto heti huolellisesti kiinni alustaan hyvan liimatartunnan
aikaansaamiseksi, ilman poistamiseksi maton alta ja limakamman
hammastuksen "kaatamiseksi". Tydskentele vuodan keskelta reunoihin
pain. Uudelleen jyrdys on suositeltava noin 30 min-1h kuluttua.
Saumat hierretdan huolellisesti alustaan esimerkiksi linovasaralla.

Ylosnostot

Kayta kulmarullaa tai muuta sopivaa tydkalua (esim. "hockey stick”)
siistin taitoksen saamiseksi nostoissa seinille ja kulmissa. Al venyta
mattoa.

Matto lammitetdan ja hierretdan kiinni seinaan tyokalulla. Lammita myos
seindn ja maton valist4, jolloin saat paremman liimatarttuvuuden.

Paina matto kulmaan. Leikkaus, joka tehd&an 45° kulmaan,
aloitetaan/péaéatetadn n. 5 mm etdisyydelta lattiasta. Huom! Poista
liimajdanteet ennen hitsauksen aloittamista.

Sisdkulmissa sauma tehd&dén 45° kulmaan seinélle.

Ulkokulmissa matto taitetaan kulmaa vasten ja tehdaan viilto n. 5 mm
lattiasta. Apuviivat kuvassa nayttavat kulman "siirrettynd” matolle ja
viillon sijainti on 45° kulmassa. Télla tavoin matto jakautuu tasan kulman
molemmin puolin.

Kolmiopalan liimauksen yksinkertaistamiseksi ja varmistamiseksi
leikkaa palan taustapuolelle ura. Uran syvyys enintaan puolet maton
paksuudesta.

"Kolmio” on nyt helppo taittaa ja asettaa paikalleen kulman ympéri
maton péaalle. Tarvittaessa suoritetaan ylimenevan osan lapileikkaus,
jotta varmistetaan tiiviit saumat.

Hitsaus

Hitsaus suoritetaan liiman kuivuttua, noin 24-48 h paallystamisen
jalkeen.

Matto hitsataan maton omalla langalla. Ennen hitsausta saumat
jyrsitéaan koneellisesti ja ylosnostoissa sopivalla kasiuraajalla.

Hyvan sauman edellyksena on, ettd sauma jyrsitaan oikeaan muotoon ja
syvyyteen. Muista puhdistaa ura ennen hitsausta.

Jyrsi tai leikkaa uran syvyydeksin. 2/3 maton paksuudesta. HUOM!
Tuotteissa, joissa on vaahtotausta, alé jyrsi vaahtokerrokseen asti.
S&ada urajyrsimen syvyys testaamaalla hukkapalalla.

Ylosnostot

Lankahitsaus suoritetaan sisa- ja ulkokulmissa. Liséksi on tehtava
lattian- ja seindnrajan alakulman juotos lankapalaa kayttaen (kayta
juotoskolvia tai joutsenkaulaa). Huom! PUR pinta on hiottava kulmista
jotta varmistetaan hitsaussauman hyva tartunta.
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Kasinhitsaus

Vilttaadksesi turhaa lampoa materiaalin pinnalle sauman viereen,
Tarkett pikahitsaussuutinta suositellaan kaytettavaksi. Suorita
koehitsaus hukkapalaan, jossa saat saadettya lampotilan oikeaksi
hitsausnopeuteen nahden.

Hitsauksesta tulee jaada pieni "valumakorva” langan viereen maton
paalle.

Automaattihitsaus

Saada nopeus ja lampotila sopivaksi. Hitsauksesta tulee jaada pieni
"valumakorva” langan viereen maton pélle.

Suositeltu asetus Leister automaattihitsauskoneelle on 400°C ja
nopeus 2 m/min, (testattu lampétilassa 23°C ja alustan lampétila
20°C).

Olosuhteet vaihtelevat tydmaasta toiseen, joten on tarkea itse hakea
tyomaakohtaiset sdadot ja nopeudet.

Muista saannollisesti puhdistaa suutin messinkiharjalla.

Puhtaaksileikkaus

Hitsauslangan on jadhdyttava ennen puhtaaksileikkaamista. Aloita
leikkaus sieltd, mista aloitit hitsauksen. Tee ensin esileikkaus kuu- tai
Mozartveitsella korokepellilld. Sen jalkeen puhtaaksileikkaus ilman
korokepeltia. Tarkasta ettéa leikattu sauma on siisti eikd maton pinta
ole vaurioitunut.

Puhtaaksileikkaus

Koneellinen jyrsinta Kéasinhitsaus lagalla

Matto voidaan myos saumata juotosnesteelld jos tilan kaytto on
kevyttd, esimerkiksi asuintilat. Kayta talloin Tarkofix tai vastaavaa A-
tyypin juotosnestetta.

Huomaamattoman sauman saat, kun leikkaat vierekkdin jan. 2 cm
limittdin olevat vuodat yhdella kerralla I&pi vahintdan 1,5 metrista
terdsviivainta apuna kdyttden. Saumausainetta tulee sopivasti kun se
pursua hieman saumasta.

Leikka molemmat

Teippaa sauma
vuodat

maalarinteipilla Leikkaa teippi

N ¢

Kuivumisaika 10
min

Saumaa Poista teippi

Tarkastus

Ty0 paatetaan tarkstukseen. Varmista asennetun pinnan puhtaus ja
myds se, ettd matto on kauttaaltaan hyvin kiinni eika ilmakuplia ole
jaanyt mattoon.

Suojaus

Jos rakennustyét jatkuvat, tulee valmis lattia suojata. Teippia ei saa
kiinnittaa suoraan lattianpaallysteeseen.

Jos tilassa kaytetdan lavanostimia, rullakoita, tyokoneita yms. mika
voi aiheuttaa lattiapintaan painumia, tulee valmis lattiapinta suojata
12 mm paksuisilla levyilla.

Muuta huomioitavaa

Rajoita asennetun lattian paalla olevaa liikennettd, kayttoa ja
kalustamista ensimmaiset paivat ennen kuin liima on kuivunut.
Lattiapinta on talloin erityisen herkka painaumille, ja siihen voi jaada
pysyvia jalkia. Vasta liiman kuivuttua, voidaan lattia ottaa kokonaan
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Hoito-ohjeet

» Vinyylilattiaa vahingoittavat sora ja hiekka.

+ Kaéyta sisdantulomattoa ulko-oven molemmin puolin.

+ Kayté irtokalusteiden jaloissa lattiapinnoille sopivia huopatassuja.

+ Al3 siirrd huonekaluja vetamall, vaan nosta ne.

» Kayta toimistotuoleissa ja muissa pyorin varustetuissa kalusteissa
W-tyypin pyoria. Lisdsuojaamiseksi suosittelemme kayttamaan
suojalevya toimistotuolin (tai muu suurella pistekuormalla oleva
jalan) alla.

« Korkealla pistepainolla omaava kaluste (esim.terdva kalusteen jalka)
voi ajan kanssa aiheuttaa mattoon pysyvia painumia.

» Kumiaines (esim. pyorét tai matot) saattavat varjata vinyylilattian
pysyvasti.

* Uudelle lattialle tehdaén aina kayttoonottopuhdistus

+  Kayta kuivia tai nihkeita siivousmenetelmia. Ald koskaan kaada
vettd suoraan lattialle.

» Kayta yllapitohoidossa yleispuhdistusainetta pH 6-8, annosteltuna
ohjeen mukaan.

* Poista tahrat tuoreeltaan.

+  Ala kéyta liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.

* Vinyylilattiaa ei koskaan vahata.

Katso erillinen hoito-ohje www.tarkett.fi
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