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Betonirakenteiden korjauksiin |
Kayttokohteet
Valuvikojen korjauksiin ja paikkauksiin, betonisein ien, -kattojen ja lattioiden korjauk-
seen ja pintapaikkaukseen. Ei suositella lattioiden tasoitukseen.
Tekniset tiedot

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka

Lisaaineet TyOstettavyyttd ja saankestavyyttad parantavia lisaai-
neita.

Vari Harmaa.

Karkeus Suurin raekoko noin 0,6 mm.

Vedentarve | Noin 51/ 25 kg sakki . (noin 20 paino-% vetta pulve-
rin painosta).

Kayttbaika Noin 1 tuntia veden lisayksesta. Lampdtila vaikuttaa
kayttbaikaan.

Kovett u- Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta,

misaika lampotilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaih-
dosta. Noin 10 mm kerros kovettuu vuorokaudessa
(18 - 20<C:ssa).

MenekKKki Kokonaan taytté noin 2 kg/m%mm kerros.

Tayttyvyys Osittain taytt6 max. 10 mm. Paksumpi tayttd saattaa
painua tai halkeilla kovettuessaan.
Kokonaan taytté max 5 mm / kerta.

Tyobolosu h- | Alustan, laastin ja huoneen lampdétila on oltava Yyl

teet +5C. Kylmemmassa lisdaineet liukenevat hitaasti, ja
betoni kovettuu hitaammin.

Pakkaus Laasti toimitetaan 25 kg sakeissda seka 1000 kg
suursakeissa.

Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)
kosteudelta suojattuna. Kuivabetoni sailyy oikein va-
rastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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Alustat

Alustan pitada olla kiinted. Tartuntaa heikentavat aineet (rasva, hiontapély jne.) on ehdotto-
masti poistettava ennen laastin levittamista. Erittain kuivissa olosuhteissa alustan esikostu-
tus varmistaa tartuntaa.

Sekoitus

Séakillinen laastijauhetta sekoitetaan porakonevispilélla sekoittaen noin 5 litraan vetta. Laasti-
jauhe lisatdan puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlampdiseen veteen.
Kun koko jauhemaara on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes mas-
sa on tasainen ja ilman paakkuja.

Tyon suoritus

Tarkista alustan kunto. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltdd) hyvan tartunnan
varmistamiseksi.

Laasti levitetaan teraslastalla voimakkaasti alustaan painaen.

Massan kayttdaika on noin 1 tuntia.

Tyovalineiden pesu

Tyovalineet pestaan vedella valittomasti tydvaiheen paatyttya. Kuivunut laasti on poistetta-
vissa mekaanisesti.

Pintakasittely

Sileéksi hierretty pinta voidaan maalata alkalinkestavalla maalilla, tasoittaa seinatasoitteella
tai laatoittaa.

HUOM!
» Pese tyokalut vedella ennen ty6n aloitusta seké sen paatyttya.
* Viemadriin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemari  n tukkeutumista.
» Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei tdy  dellinen tyoselitys. Tyoselityk-
seen ja muihin tydvaihetta koskeviin ohjeisiin on t utustuttava huolellisesti ennen tyén

aloittamista. Kayttajan on tarvittaessa osoitettava , etté tydvaihetta koskevia ohjeita on
noudatettu.

Tydsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja inoa. Estettava pdlyn muodostuminen ja levidminen
tai kaytettava hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen
jouduttua silmiin huuhdeltava valittdmasti runsaall a vedelld ja mentava laakariin.
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