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JUHO Kuivabetoni S 100
Perusbetoni pieniin betonivaluihin |
Kayttokohteet

Betonirakenteiden esim. lattioiden, anturoiden, perustuksien, portaiden, laitureiden, ym. vas-

taaviin valuihin.

Tekniset tiedot
Sideaine Sementti
Runkoaine Luonnonhiekka
Lisdaineet TyOstettavyyttd ja saankestavyytta parantavia
lisdaineita.
Vari Harmaa.
Karkeus Suurin raekoko 10 mm.

Puristuslujuus

noin 20-25 MN/M2

Vedentarve Noin 3 | / 25 kg sakki . (noin 12 paino-% vetta
pulverin painosta).
Kayttbaika Noin 1 tunti veden lisdyksesta. Lampdtila vaikut-

taa kayttbaikaan.

saa

Valmista ma s-

Noin 450 |/ 1000 kg

Kovettumisaika

Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuu-
desta, lampotilasta, alustan ominaisuuksista ja
iimanvaihdosta. Normaaliolosuhteissa valu kovet-
tuu noin vuorokaudessa (18 - 20C:ssa).

Menekki

Kokonaan taytt6 noin 2 kg/m?/mm kerros.

Tyo6olosuhteet

Alustan, laastin ja huoneen lampdtila on oltava yli
+5C. Kylmemmassa lisdaineet liukenevat hitaas-
ti, ja betoni kovettuu hitaammin.

Pakkaus Kuivabetoni toimitetaan 25 kg sékeissa seka 500
kg ja 1000 kg suursékeissa.
Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)

kosteudelta suojattuna. Kuivabetoni sailyy oikein
varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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Alustat

Tarkista alustan kunto. Alustan pitaa olla kuiva ja kiinted. Tartuntaa heikentavat aineet (lika,
hiontapdly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen valua. Erittéin kuivissa olosuhteissa alus-
tan esikostutus varmistaa tartuntaa.

Sekoitus

Sakillinen kuivabetonia sekoitetaan porakonevispilalla sekoittaen noin 3 litraan vetta. Jauhe
lisataén puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlampdiseen veteen. Kun

koko jauhemé&ara on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes massa on
tasainen ja ilman paakkuja.

Tyo6n suoritus
Betoni kaadetaan muattiinsa ja tiivistetaan. Tarvittaessa suoritetaan pinnan viimeistely puu-
hiertimelld tai terasliipalla. Jalkikostutus suoritetaan ja/tai valu peitetadn muovikelmulla 3-5

paivan ajaksi liian nopean pintakuivumisen estamiseksi.
Massan kayttdaika on noin 2 tuntia.

Tyovélineiden pesu

Tyovélineet pestdén vedella valitttmasti tydvaiheen paatyttya. Kuivunut betoni on poistetta-
vissa mekaanisesti.

Pintakasittely

Sileéksi liipattu betonipinta voidaan maalata alkalinkestavalla maalilla. Betonipintaa voi myds
laatoittaa tai tasoittaa lattiatasoitteella.

HUOM!
» Pese tyokalut vedella ennen tyon aloitusta seké sen paatyttya.
* Viemaériin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemérin tukkeutumista.
« Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei taydellinen tyoselitys. Tydselitykseen ja

muihin tyovaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen tyén aloittamista.
Kayttajan on tarvittaessa osoitettava, etta tyévaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.

Tydsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa.

Estettdva polyn muodostuminen ja leviaminen tai kay  tettdva hengitys-suojainta.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava valittomasti r unsaalla vedelld ja mentava laékariin.
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