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JUHO Harkkolaasti M 100/500

Harkkojen muuraukseen

Kayttokohteet

Harkkojen ja tiilien muuraukseen sisé- ja ulkotiloissa. Soveltuu myos rappaukseen.

Tekniset tiedot

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka 0/3 mm

Lisaaineet TyOstettavyytta ja sdankestavyytta parantavia lisaai-
neita

Vari Harmaa

Puristuslujuus

M10 (SFS-EN 998-2)

Séaankestavyys

Pakkasenkestava (SFs kasik. 176, osa v)

Tilavuuspaino

Kuivatiheys n. 1750 kg/m3 (SFS-EN 1015-10)

Vedenimeytymi-
nen

Vedenimukerroin C = 0,2 kg/(m*.min®°)

Taivutustartun- | fuq = 0,26 N/mm?, fye = 0,3 N/mm?

talujuus

Vedentarve Noin 3 - 3,25 | / 25 kg sakki. (noin 12 - 13 % vetta
pulverin painosta).

Kayttoaika Noin 2 tuntia veden lisayksesta. Lampdtila vaikuttaa

kayttoaikaan.

Kovettumisaika

Kovettuminen on riippuvainen lampotilasta, harkkojen
ominaisuuksista ja kuivuudesta , ilman kosteudesta ja
ilmanvaihdosta. Kuivilla harkoilla muurattu rakenne
kovettuu 18 - 20°C:ssa vuorokaudessa.

MenekKki

Noin 4 - 7 kg / harkko

Tydolosuhteet

Harkkojen, laastin ja huoneen lampdétila on oltava yli
+5°C. Kylmemmassa lisdaineet liukenevat hitaasti, ja
laasti kovettuu hitaammin.

Pakkaus Laasti toimitetaan 25 kg sakeissa sekéa 500 kg ja 1000
kg suursakeissa.
Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)

kosteudelta suojattuna. Laasti sailyy oikein varas-

toituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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Alustat

Harkkojen pitda olla kuivia eiké kylmid. Tartuntaa heikentavéat aineet (rasva, poly jne.) on
ehdottomasti poistettava harkoista ja alustasta ennen muuraustyon aloittamista. LAmpatilan
ollessa alle +5°C hidastuu kovettuminen huomattavasti, eik& seinda voi muurata kuin reilu
metri pystysuuntaan paivassa (alin sauma saattaa painua kasaan ja seind kaatuu). Huolehdi
téssa tapauksessa siitd, ettd vesi ja/tai harkot ovat ilmaa lampimampia ja harkot ovat kuivia.

Sekoitus

Sakillinen laastia ( 25 kg) sekoitetaan porakonevispilalla tai betonimyllylla noin 3 - 3,25 lit-
raan vettd. Laastijauhe lisatdén puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneen-
[ampdiseen veteen. Kun koko pulverimaaréd on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin 4
minuuttia, betonimyllyssa 8 - 10 minuuttia, kunnes massa on tasainen, notkea ja ilman
paakkuja. Kayttdaika vedenlisdyksesta on n. 2 tuntia.

Tydvélineiden pesu

Tydvalineet pestaan vedelld valittomasti tydvaiheen paatyttya. Kuivunut laasti on
poistettavissa mekaanisesti.

Muuraustyo

Muuraustyo suoritetaan RakMK B 8 Tiilirakenteet- ohjeiden mukaan.

HUOM!

e Pesetytkalut vedelld ennen tydn aloitusta seka sen paatyttya.
e Viemariin joutunut laasti saattaa aiheuttaa vieméarin tukkeutumista.

e Taméa on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei taydellinen tyoselitys. Tyoselityk-
seen ja muihin tydvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen tydn

aloittamista. Kayttajan on tarvittaessa osoitettava, ettd tyévaihetta koskevia ohjeita on
noudatettu.

Tydsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa. Estettava pélyn muodostuminen ja leviami-
nen tai kaytettava hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava valittémasti runsaalla vedella ja mentava laa-
kariin.

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieridntie 7, 54800 Savitaipale

Puh. 0103979600 Email.: etunimi.sukunimi@juho-laastit.com
Fax. 0103979609 www.juho-laastit.com

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy:lla on SFS-ISO-EN 9001 mukainen laatujarjestelmé




