i

)
)

Kuivalaastit
ja -betonit

sivu 1

01.10.2008

KS 65/35

JUHO Rappauslaasti KS 50/50, KS 35/65 ja

Kalkkisementtisideaineinen rappauslaasti kivirakent
ten seinapintojen tayttorappaukseen

eis-

Kayttokohteet

Kivirakenteisten (betoni, harkko, tiili) ja tartuntarapattujen seinapintojen tayt-
torappauksiin.

Tekniset tiedot
Sideaine Sementti ja rakennushieno kalkki.
Runkoaine Luonnonhiekka
Lisdaineet TyOstettavyytta ja sdankestavyytta parantavia lisaaineita
Vari Harmaa.
Karkeus Suurin raekoko noin 4 mm.
Vedentarve Noin 4 1/ 25 kg sakki . (noin 16 % vetta pulverin painosta).
Kayttbaika Noin 2 tuntia veden lisdyksesta. Lampdtila vaikuttaa kaytto-

aikaan.

Kovettumisa ika

Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, [Ampdti-
lasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta. Betonialus-
talla noin 10 mm kerros kovettuu vuorokaudessa (18 -
20C:ssa).

Menekki Kokonaan taytté noin 2 kg/mzmm kerros. Normaalikaytossa
noin 5 - 10 mm / kasittely.
Tayttyvyys Osittain tayttd max. 50 mm / kerta. Paksumpi tayttd saattaa

painua tai halkeilla kovettuessaan.
Kokonaan taytté max 20 - 30 mm / kerta. Paksummat ker-
rokset on vaikeita liipata tasaiseksi ilman ohjuria.

Tyoolosuhteet

Alustan, laastin ja huoneen lampétila on oltava yli +5<C.
Kylmemmassa lisdaineet liukenevat hitaasti, ja laasti kovet-
tuu hitaammin.

Pakkaus Laasti toimitetaan 25 kg sakeissé seka 1000 kg suursékeis-
sa
Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudel-

ta suojattuna. Laasti sailyy oikein varastoituna suljetussa
pakkauksessa 1 vuoden.
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JUHO Rappauslaasti KS 50/50, KS 35/65 ja
KS 65/35

Alustat

Alustan pitda olla kuiva ja kiinted. Tartuntaa heikentavat aineet (rasva, pdély jne.) on ehdot-
tomasti poistettava ennen laastin levittamista. Ikkunat, putket y.m. pinnat on suojattava huo-
lellisesti. Yli n. 5 cm syvét kolot ja taytot esitéaytetéaan.

Sekoitus

Sakillinen laastipulveria sekoitetaan porakonevispilalla sekoittaen noin 4 litraan vetta. Laasti-
jauhe lisatddn puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneen-lampdiseen ve-
teen. Kun koko pulverimaaré on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin minuutin, kun-
nes massa on tasainen, sopivan ilmava ja ilman paakkuja.

Tyodn suoritus

Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltdd) hyvan tartunnan varmistamiseksi. Yli n.
5 cm syvat kolot ja taytot suoritetaan kahdessa tybvaiheessa.
Laasti levitetdan rappauspumpulla tai isketddn rappauskauhalla kiinni seindan. Tasoitus
suoritetaan puuhiertimelld

Tyovélineiden pesu

Tyovélineet pestaan vedella valittomasti tydvaiheen paatyttyd. Kuivunut laasti on poistetta-
vissa mekaanisesti.

Pintakasittely
Kovettunut rappaus voidaan pinnoittaa esim. pintarappauslaastilla.
HUOM!
» Pese ruiskulaitteet vedella ennen tyon aloitusta seké sen paatyttya.
* Viemaériin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemérin tukkeutumista.
« Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei taydellinen tyoselitys. Tyoselitykseen ja
muihin tydvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen tyén aloittamista.

Kayttajan on tarvittaessa osoitettava, etta tyévaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.

Tydsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa. Estettava polyn muodostuminen ja leviaminen tai
kaytettdva hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua
silmiin huuhdeltava valittémasti runsaalla vedella ja mentava laakariin.
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