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JuHo Tiilitasoite
Sementtisideaineinen perustasoite kuiviin, kosteisi in ja

markiin sisa- ja ulkotiloihin

Kayttokohteet
Vedenkestava perustasoite kuivien, kosteiden ja mér  kien sisatilojen
seina- ja kattopintojen tasoitukseen, oikaisuun ja korjaukseen.
Roilojen, aukkojen ja lapivientien taytot. Ikkunasm yygien teko.
Tekniset tiedot
Sideaine Portland sementti
Vari Harmaa.
Karkeus Suurin raekoko noin 0,6 mm.
Vedenkesto On vedenkestava.
Vedentarve Noin 4 | / 25 kg sakki . (15 - 18 % vetta
pulverin painosta).
Kayttbaika Noin 4 - 6 tuntia veden lisayksesta. Lampdtila

vaikuttaa kayttdaikaan vahvasti.

Kuivumisaika

Kuivumisaika on riippuvainen
kerropaksuudesta, lampdotilasta, alustan
ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta. Betoni- tai
tilialustalla noin 1 mm kerros kuivuu 18 -
20<C:ssa vuorokaudessa.

MenekKi Kokonaan tasoitus (noin 1 mm kerros) noin 1,3
-1,5kg/ m2
Tayttyvyys Osittain tayttd max. 20 mm. Paksumpi taytt6

saattaa painua ja halkeilla kuivuessaan.
Kokonaan tayttd 1 - 7 mm / kerta. Paksummat
kerrokset ovat vaikeita liipata sileaksi.

Tyo6olosuhteet

Alustan, tasoitteen ja huoneen lampdtila on
oltava yli +10C. Kylmemmassa sideaine ei
liukene, ja tasoite kovettuu hitaasti.

Pakkaus

Tasoite toimitetaan 25 kg sakeissa

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta
(lavalla). Tasoite sailyy oikein varastoituna
suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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Alustat

Betoniseinat ja katot tai laastilla tasoitetut pinnat, seka harkko- tai tiilipinnat.

Alustan pitéé olla kuiva ja kiinted. Tartuntaa heikentavat aineet (rasva, hiontapdly jne.) on ehdottomasti poistettava
ennen tasoitteen ruiskutusta. Ikkunat, putket y.m. pinnat, joita ei tasoiteta on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Séakillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilalla sekoittaen noin 4 litraan vetta.

Tasoitejauhe lisatdan hitaasti puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlampdiseen veteen. Kun
koko pulverim&éra on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes tasoitemassa on tasainen ja

ilman paakkuja.

Sideaineen taydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa seisotetaan noin 5-10 min (alle 15C:ssa 10 - 15 min),
jonka jalkeen tasoitemassa sekoitetaan viela noin ¥2 min. Vasta tdman jalkeen tasoite on valmis kaytettavaksi.

Tasoitteen kayttdaika on noin 4 - 6 tuntia ympariston olosuhteista riippuen.
Ty6n suoritus

Tarkista alustan kunto. Varmista etta edellinen laasti/tasoitekerros on taysin kuivunut.

Tasoite levitetdén tasoiteruiskulla tai kasin terasliipalla. Tasoiteruiskun letkussa mahdollisesti oleva vanha tasoite
poistetaan huuhtelemalla letku vedelld. Tydsaumojen vélttdmiseksi tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellista vetoa

vastaan. Poisliipattu tasoite palautetaan tasoitemassa-astiaan ja kaytetdan uudestaan.

Erittéin kuivissa olosuhteissa alustaa kostutetaan kevyesti n. ¥z tuntia ennen tyén alkua. TAma parantaa tartuntaa ja

esta tasoitteen lilan nopea kuivuminen seindlla.

Tyovalineiden pesu

Tydvélineet pestaan vedella valittomasti tydvaiheen paatyttyd. Kuivunut tasoite on poistettavissa mekaanisesti.

Pintakasittely

Uusintakasittely Juho TT:lla antaa yleenséa sopivan alystan esim. kaakeloinnille. Siledmpaé pintaa saadaan

tasoittamalla pinta hienotasoitteella. Muista Kosteussulku-kasittely kosteissa ja marissa tiloissa.
HUOM!

. Ei sovellu lattioiden oikaisuun ja tasoituksiin.

. Pese ruiskulaitteet vedelld ennen tydn aloitusta se k& sen paatyttya.

. Viemariin joutunut tasoite saattaa aiheuttaa viemar  in tukkeutumista.

. Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei tdy  dellinen tydselitys. Tydselitykseen ja muihin
tyvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huo lellisesti ennen tydn aloittamista. Kéayttajan on

tarvittaessa osoitettava, etté tydvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.

TyOsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa. Estettava pdlyn muodostuminen ja levidminen tai kéytettéava
hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iho lle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltav a

valittdmasti runsaalla vedella ja mentava laakariin
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