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Ehkaisee lilan nopeaa kuivumista ja vahentaa

halkeilua
Lindolit® W (vesiohenteinen) ehkdisee liilan nopeaa kuivumista ja
vahentda halkeilua. Kdytetaan juuri valetun betonin paalla.
Lindolit® W on vesiliukoinen akrylaatti dispersio kaytettavaksi valit-
tomasti valun jalkeen.

Kaytto:
Hyvalaatuinen betoni ja ammattimainen valutyd eivat viela riita saavut-
tamaan maksimaalista lujuutta ja kestavyytta. Jalkihoito on lopputu-
loksen kannalta aarimmaisen tarkeda. Betonin pinta ei saa kuivua liian
nopeasti erityisesti lampimissa olosuhteissa, kuivalla ilmalla,tuulella jne.
Liiallinen kuivuminen aiheuttaa pinnan heikkoutta ja liséa halkeilua.

Ominaisuuksia: +
- Lindolit® W on vesiliukoinen.
« Lindolit® W ei kaasuunnu eikd héyryynny.
« Lindolit® W estaa lilan nopean kuivumisen.
« Lindolit® W véhentaa halkeilua.
« Lindolit® W véahentda mahdollisia kalkkijaamia.
- Lindolit® W on testattu ja hyvaksytty (ks.erilliset testitulokset).
- Lindolit® W :ta voidaan kayttaa yhdessa veden ja muovikalvon kanssa.
- Lindolit® W :ta on kaytetty yli 5 000 000m?.

Kuljetus ja varastointi:
Lindolit® W on suojattava jaatymiselta.

Sailyvyys:

Yksi vuosi oikein sdilytettyna.

Kayttoohjeet:
Lindolit® W taytyy levittaa heti viimeisen pinnan hierron jalkeen tai niin pian kuin mahdollista, riippuen lampdtilasta,
ilmankosteudesta,tuulesta jne. Lindolit® W levitetaan tasaisesti siivousmopilla tai pehmealla harjalla.
Valettaessa aarimmaisissa olosuhteissa kuten suorassa auringonpaisteessa tai kovassa tuulessa, Lindolit® W voidaan ruiskuttaa betonin
paalle heti oikaisun jalkeen suhteessa 1:1 veteen.
Pinnan viimeistelyn jalkeen lisaa Lindolit suhteessa 1 osaa ja 2 osaa vettd, tai 1:3 kdytettdessa yhdessa veden ja muovien kanssa.
Lindolit® W:n maitoinen ulkondaké muuttuu varittdmaksi viimeistdan parin paivan sisalla. Oikein kaytettyna pinnasta tulee kiiltava ain-
een kuivuttua.

Menekki:
Menekki noin 0,08-0,10 litraa tiivistetta sekoitussuhteella 1:2.
Menekki noin 0,06-0,08 litraa tiivistetta sekoitussuhteella 1:3.

Testitulokset:
Lindolit® W on testattu BS 7542:1992 (eurooppalainen standardi)
mukaan ja hyvaksytty jalkihoitoaineeksi tuloksella 80%.
75% minimivaatimus.

BS 7542:1992
European
Standard

ab lindec® yrittid jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistd ominaisuuksista ja kéytostd. Koska ab lindec® ei
voi kontrolloida sitd miten ja missd olosuhteissa tuotteita kdytetdcn, ab lindec® ei myéskddn ole vastuussa tuotteidensa kdytostd.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.
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