
ElaProof PRIMER on ympäristöystävällinen, 
vesiohenteinen pohjustusaine pinnoitteen 
tartunnan parantamiseen huokoisilla 
materiaaleilla ennen ElaProof-pinnoitusta.
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KÄYTTÖKOHTEET
Huokoiset materiaalit kuten uudet tai vanhat betonipinnat, 
mineriitti, rapatut pinnat ja kipsi. Käsittely parantaa ElaProofin 
tartuntaa alustaan ja tukkii alustan huokosia. Pintaan nousevat 
ilmakuplat ovat usein merkki liian vähäisestä pohjustuksesta. 
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

ALUSTA
Ennen ElaProof Primerin levitystä alustasta poistetaan lika, ras-
va, pöly ja muu irtoava aines sekä alusta puhdistetaan vanhoista 
maali- ja pintakerroksista.

•	 Uuden betonilattiapinnan on oltava ennen pinnoitusta vähin-
tään 4 viikkoa vanha, tarpeeksi luja ja kovettunut siten, että 
betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut riittävästi. 

•	 Betonipinnoilta on tärkeää poistaa myös sementtiliima esi-
merkiksi hiomalla, jotta pohjustusaine tunkeutuisi hyvin be-
tonin huokosiin.

•	 Jos puhdistetaan huokoista mineriittialustaa, silloin on 
noudatettava asbestipurkua koskevia vaatimuksia ja 
lainsäädäntöä.

•	 ElaProof-pinnoituksen voi tehdä pohjustuksen jälkeen uu-
delle betonivalulle, kun betonin suhteellinen kosteus valun 
pinnalta mitattuna on enintään 90 % RH. Tuoreelle betoni-
valulle suositellaan ElaProof-koepinnoitusta primeroinnin 
jälkeen. 

TYÖOHJE
Ennen levitystä alustasta poistetaan lika, rasva, pöly ja muu 
irtoava aines sekä alusta puhdistetaan vanhoista maali- ja 
pintakerroksista. 
Käyttölämpötila: (ilma ja pinta) yli +5 astetta. Pohjustusaine 
levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi siten, että kaikki 
aine imeytyy pintaan eikä siihen synny lammikoita. Vain yksi 
käsittelykerta riittää, jos kyseessä ei ole erittäin kuiva ja 
imevä alusta. 
Työvälineet: tela, pensseli, harja tai ruisku. Työvälineet 
puhdistetaan vedellä. 
Säilyvyys: 12 kk valmistuksesta, kts. purkki. Tuote on suojat-
tava pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
Kuivumisaika: 1-4 h olosuhteista ja alustasta riippuen. 

MENEKKI
Riippuu alustan karheudesta ja huokoisuudesta, tyypillisesti 
0,1 – 0,5 l / m2 (vedellä ohennettua pohjustusainetta).
Sekoitussuhde: 1 osa ElaProof Primer ja 2 osaa vettä (1:2). 
Tee seos riittävän suureen, puhtaaseen astiaan. Mittaa 
ensin vesi ja lisää sitten ElaProof Primer. Sekoita kevyesti 
hämmentämällä. 

Alusta			   Sekoitussuhde	 Menekki l/m2

Aaltomineriitti		  1:2		  0,1 - 0,2 
Tiili ja Betoni		  1:2		  0,1 - 0,15
Kevytsoraharkko		  1:2		  0,1 - 0,2
Voimakkaasti imevät 	 1:2		  jopa 0,5
alustat esim. Siporex	
Menekki riippuu alustan koostumuksesta, kunnosta ja huokoisuudesta sekä levitystavasta.

HUOM! Sekoita tuote aina ennen käyttöä. Vedellä ohennettu 
seos on käytettävä viikon kuluessa. Seos on maitomaista nes-
tettä, joka kuivuu läpinäkyväksi ja jättää hengittävän pinnan.
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