ELAPROOF PINNOITUSTYOMENETELMA

SOKKELIT

JKo/1/22

7.1 Betonisokkelin rouhepinnoitus

Yleista

Tama pinnoitustydmenetelma on ohjeellinen ja kasittelee betonisokkelin pinnoitusta
ELAPROOF + SAND jarjestelmalla. ELAPROOF + SAND sokkelin pinnoitusjarjestelma
koostuu ELAPROOF PRIMER pohjusteesta ja ELAPROOF + SAND sokkelirouheesta.
Tarvittaessa sokkeli voidaan vield viimeistelld ELAPROOF TOPCOAT RAL / ELAPROOF
TOPCOAT pintalakalla

Pinnoitustydmenetelma ei ole korjaussuunnitelma tai rakennesuunnitelma. Pinnoituksen
kokonaissuunnittelu on aina kohdekohtaisen suunnittelijan vastuulla.

Alustan kunnostus

Riittava veto- ja puristuslujuus on keskeinen tekija pinnoitusaineiden toimivuudessa.
Betoni- tai tasoitealustan on oltava kestava ja puristuslujuuden riittava.

Alustan tulee olla puhdas, riittavan kuiva ja vapaa kaikista epapuhtauksista kuten lika,
0Oljy, rasva, heikot pinnoitteet ja pintakasittelyt.

Tarvittaessa heikot kerrokset poistetaan riittavan tehokkailla mekaanisilla menetelmilla
kuten hionta tai jyrsinta. Pinnoituksen osalta paras lopputulos saavutetaan, mikali se
toteutetaan puhtaalle betonipinnalle, jonka karkeus vastaa puuhierrettya betonipintaa.

Alustan paikkaus ja tasoitus

Pohjustus

Betonipinnassa olevat mahdolliset kolot taytetdan pinnoitusyhdistelmaan soveltuvalla
taytemassalla ennen pinnoittamista. Jos pinnoitettavassa betonialustassa on rosoisia tai
epatasaisia alueita, ne on tasoitettava pinnoitusyhdistelmaan soveltuvalla tasoitteella. On
huomattava, etta epatasaisuudet pyrkivat nakymaan pinnoitetussa pinnassa.

Alustan korjaamiseen, oikaisuun ja tasoittamiseen saa kdyttaa ainoastaan
erikoistuotteita, jotka tayttavat ylla mainitut puristus- ja vetolujuusvaatimukset. Edella
mainittujen tuotteiden soveltuvuus nestemadisena levitettavan pinnoitteen alustaksi on
aina varmistettava ko. tuotteen toimittajalta.

Ennen pinnoittamista puhdistetut ja korjatut betonialustat pohjustetaan ELAPROOF

PRIMER pohjusteella laimennettuna 1:2 vedella (1 osa pohjustetta : 2 osaa vetta).
Pohjuste voi olla nihkeda ennen ELAPROOF + SAND sokkelirouheen levittamista.

Build

Build Care Oy | Kelatie 6 | 01450 Vantaa | Y-tunnus: 0710945-5
Puh. +358 20 790 2710 | myynti@buildcare.fi | www.buildcare.fi ‘



Pinnoitus

Pintalakkaus

Ennen pinnoittamisen aloittamista ELAPROOF + SAND sokkelirouhe tulee sekoittaa. Kayta
sekoittimessa vispilda, joka ei vie ilmaa tiivistysmassaan sekoituksen yhteydessa esim.
COLLOMIX KR sarjan lankavispilat.

Pohjustettu alusta pinnoitetaan ELAPROOF + SAND (M1 / EC 1) sokkelirouheella.
Sokkelirouhe levitetdan alustaan teraslastalla.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ELAPROOF + SAND sokkelirouhe suositellaan
levitettavaksi alustaan kahdella erillisella levityskerralla. Kunkin levityskerran menekin on
suositeltavaa olla n. 1,0 kg/m?, jolloin kokonaismenekiksi muodostuu n. 2,0 kg/m?.
Toteutuneen kuivakalvonpaksuuden on suositeltavaa olla n. 1,0 mm.

ELAPROOF + SAND sokkelirouheen levityskertojen valinen kuivumisaika riippuvat suuresti
asennuspaikalla vallitsevista olosuhteista. Olosuhteiden ollessa n. + 20 °C, 50 % RH
voidaan toinen levityskerta suorittaa n. 5 h kuluttua ensimmaisesta levityksesta.
Matalampi lampétila ja korkeampi ilmankosteus pidentdavat merkittavasti kuivumisaikaa.

Kahteen kertaan levitetty ELAPROOF + SAND sokkelirouhe pinnoitus on
jatkokasittelykelpoinen n. 12 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH.

Tarvittaessa kuivunut ELAPROOF + SAND sokkelirouhe pinnoitus kasitelldaan kirkkaalla
ELAPROOF TOPCOAT tai savytetyilla ELAPROOF TOPCOAT RAL pintalakoilla
puhtaanapidon ja huoltamisen helpottamiseksi tai halutun varisavyn saavuttamiseksi.

Pintalakkauksessa sekoitetaan ensin pintalakan komponentti A 1 - 2 minuuttia, tdman
jalkeen lisataan sekoitettuun A-komponenttiin kovettaja komponentti B ja sekoitetaan
uudelleen 2-3 minuuttia. Kayta sekoitukseen esim. COLLOMIX KR sarjan lankavispilaa.

Seos levitetdan kuivuneen ELAPROOF + SAND sokkelirouheen péalle lyhytnukkaisella
telalla (6 - 7 mm) ristiin telaamalla. Pintalakan menekki on n. 110 - 200 g/m?/levityskerta,
riippuen valitun ELAPROOF + SAND sokkelirouheen karkeusasteesta. Pintalakka on kuiva
n. 16 h kuluttua olosuhteissa + 20 °C, 50 % RH. Tdysi mekaanisen rasituksen kesto
saavutetaan em. olosuhteissa n. 4 vrk:n paasta seka taysi kemiallinen kesto n. 7 vrk:n
paasta.

HUOM! Jotkut ELAPROOF TOPCOAT RAL pintalakkojen varisavyt saattavat vaatia 2 - 3
kasittelykertaa riittdvan peittoasteen saavuttamiseksi! Katso erillinen taulukko ELAPROOF
TOPCOAT RAL pintalakkojen peittdavyydesta.

Build Care Oy omaa kaikki oikeudet tihdn pinnoitustydmenetelmaan.
Suunnittelijat voivat kdyttda tata pinnoitustydmenetelmaa vapaasti korjaus- ja
pinnoitussuunnitelmia laatiessaan!

TUTUSTU AINA MYOS PINNOITUSTYOMENETELMASSA ESITETTYJEN
TUOTTEIDEN TUOTESELOSTEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!
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