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JUHO Sementtilaasti S30 talvi

Erikoisbetoni betonivaluihin talviolosuhteissa

Kayttokohteet

Jalkivaluihin ja pienemmat betonitytt sek& ankkurointijuotokset ilman lammitysta ai-
na-15°C asteeseen saakka.

Tekniset tiedot

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka

Lisdaineet TyOstettavyyttd ja saankestavyytta parantavia
lisdaineita.

Vari Harmaa.

Karkeus Suurin raekoko noin 3 mm.

Vedentarve Noin 3,25 | / 25 kg séakki. (noin 13 paino-% vetta
pulverin painosta).

Kayttdaika Noin 1 h veden lisayksesta. Lampdtila ja veden

maara vaikuttaa kayttdaikaan.

Kovettumisaika | Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuu-
desta, lampdtilasta, alustan ominaisuuksista ja
ilmanvaihdosta.

Menekki Noin 2 kg / m?/ mm kerros.

Lujuuskehitys | Lujuusluokka K 30, rasitusluokat XF1, XC3,
suunnittelukayttoika 50v.

7vrk,-5°C 18 Mpa
7 vrk, +20°C | 35 Mpa
Menekki Kokonaan tayttd noin 2 kg/m2/mm kerros.

Tyodolosuhteet | Betonin lampétila on valuhetkella oltava vyli
+10°C. Kylmemmassa lisdaineet liukenevat hi-
taasti, ja betoni kovettuu hitaammin. Alustan olta-
va vapaa jaasta ja lumesta.

Pakkaus Tasoite toimitetaan 25 kg sakeissa seka 1000 kg
suursakeissa.
Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)

kosteudelta suojattuna. Kuivabetoni sailyy oikein
varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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JUHO Pakkaslaasti S30

Alustat

Alustan pitaa olla kiinted. Tartuntaa heikentavat aineet (muotissa oleva vesi, rasva, hionta-
poly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen valua. Lumi ja jad on sulatettava pois valutilas-
ta ja vanhoilta betonipinnoilta. Ylimaarainen vesi on poistettava.

Sekoitus

Sékillinen kuivabetonijauhetta sekoitetaan porakonevispilalla tai betonimyllylla noin 3,25 lit-
raan vettd. Jauhe lisatdan puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen veteen. Veden
[Ampétilan tulee olla -15°C valettaessa +20...+35°C. Valmiin betonin lampdtila on oltava
+10...+20°C. Kylméa sekoitusvesi pidentdad kovettumisaikaa ja lyhentaa tydstettavyysaikaa.

Tydn suoritus

Betoni kaadetaan muottiinsa ja tiivistetdan kevyesti. Tarvittaessa suoritetaan pinnan viimeis-
tely puuhiertimelld tai terasliipalla. Tuore valu suojataan lumi- tai vesisateelta.

Massan kayttdaika on noin 1 tunti.

Tyovalineiden pesu

Tydvalineet pestdan vedella valittémasti tydvaiheen paatyttyd. Kuivunut betoni on
poistettavissa mekaanisesti.

Pintakasittely

Sileéksi liipattu betonipinta voidaan maalata alkalinkestavalla maalilla. Betonipintaa
voi myds laatoittaa tai tasoittaa lattiatasoitteella.

HUOM!
e Pesetytkalut vedella ennen tyon aloitusta seka sen péaatyttya.
e Viemadriin joutunut laasti saattaa aiheuttaa vieméarin tukkeutumista.
e Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei taydellinen tydselitys. Tyoselityk-
seen ja muihin ty6vaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen tydn
aloittamista. Kayttajan on tarvittaessa osoitettava, ettd tyovaihetta koskevia ohjeita on

noudatettu.

Tydsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa. Estettava pélyn muodostuminen ja levidminen
tai kaytettava hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen
jouduttua silmiin huuhdeltava valittémasti runsaalla vedelld ja mentava laakariin.
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