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JuHo Talvijuotoslaasti

Kutistumaton ja notkea betoni ahtaisiin seka vaikeisiin
valuihin pakkasella.

Kayttokohteet

Notkea betonimassa injektointivaluihin, elementtisaumauksiin,
jalkivaluihin ym. vastaaviin t6ihin talviolosuhteissa ( -15°C asteeseen
saakka).

Tekniset tiedot

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka

Lisaaineet TyoOstettavyyttd, juoksevuutta ja sadnkestavyytta
parantavia, seka kutistumia ehkaisevia lisdaineita.

Vari Harmaa.

Karkeus Suurin raekoko noin 3 mm.

Vedentarve Noin 3 — 3,25 | / 25 kg sakki. (noin 12 - 13 paino-% vetta
pulverin painosta).

Kayttdaika Noin ¥2 h veden lisdyksesta. Lampdtila ja veden maara

vaikuttaa kayttoaikaan.

Kovettumisaika | Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta,
lampdtilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.

Lujuuskenhitys Lujuusluokka K50, rasitusluokat: XF1, XC4
suunnittelukayttoika 50v.

MenekKi Kokonaan tayttd noin 2 kg/m2/mm kerros.

Tydolosuhteet | Suositellaan valuihin, jotka tehdaan +5°C- -10°C:een
lampdotilassa.

Pakkaus Tuote toimitetaan 25 kg sékeissd sekd 1000 kg
suursakeissa.

Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)

kosteudelta suojattuna. Kuivabetoni sailyy oikein
varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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Alustat

Alustan pitaa olla kiinted. Tartuntaa heikentavat aineet (muotissa oleva vesi, rasva,
hiontapdly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen laastin levittamista.

Sekoitus

Kayta mahdollisimman vahan vetta. Liiallinen veden kaytto hidasta kovettumista, heikentaa
lujuutta ja saattaa aiheuttaa painumia. Sakillinen (25 kg) betonijauhetta sekoitetaan
porakonevispilélla noin 3 litraan vettd. Jauhe lisatddn puhtaassa sekoitusastiassa olevaan
puhtaaseen huoneenlampoiseen veteen. Kun koko jauheméaara on sekoitettu veteen
jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja.

Tydn suoritus

Tarkista alustan kunto. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltdd) hyvan tartunnan
varmistamiseksi. Betoni kaadetaan muottiinsa ja tiivistetdaan huolellisesti. Valu suoritetaan
muotin yhdelta sivulta. Jalkikostutus suoritetaan ja/tai valu peitetddn muovikelmulla n. 7
paivan ajaksi liian nopean pintakuivumisen estamiseksi. Yli 50 mm:n paksuinen yhtendinen
valukerros on valettava mahdollisimman jaykalla massalla painumavaaran valttamiseksi.
Massan kayttdaika on noin 1/2 tuntia.

Tydvalineiden pesu

Tyovalineet pestaan vedella valittomasti tydvaiheen paatyttya. Kuivunut betoni on
poistettavissa mekaanisesti.

HUOM!

o Pese tydkalut vedella ennen tyon aloitusta seka sen paatyttya.

e Viemaériin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemarin tukkeutumista.

e Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei taydellinen tydselitys.
Tydselitykseen ja muihin tyévaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti
ennen tydn aloittamista. Kayttajan on tarvittaessa osoitettava, etta tydvaihetta
koskevia ohjeita on noudatettu.

Tydsuojelu
Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa. Estettava pélyn muodostuminen ja levidminen

tai kaytettava hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen
jouduttua silmiin huuhdeltava valittémasti runsaalla vedelld ja mentava laakariin.
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