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TUOTETYYPPI HIRSIVAHA on vesiohenteinen karnauba-luonnonvahaa sisaltava suoja-aine
puupinnoille. Se muodostaa vahamaisen likaa ja vetta hylkivan, mutta hengittavan
pinnan. Varitén HIRSIVAHA syventda puupinnan luonnollista varisavya. Tuote
savytettavissa kuultaviin savyihin.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhma 711.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien paastoluokituksien M1-ryhmaan.

KAYTTO HIRSIVAHAA kaytetdan puupintojen kasittelyyn sisatiloissa. Kayttokohteita ovat hirsi-
ja paneeliseinat, paneelikatot, listat ja valiovet. HIRSIVAHA soveltuu
kasittelemattomille ja aiemmin puuvahalla kasitellyille puupinnoille.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 25 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/I.
(voC)

Kaytannon riittoisuus Yhteen kertaan sileélle pinnalle levitettyna: n. 10 - 14 m2/

Tiheys n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
- polykuiva %2 h kuluttua

Seuraava kasittely 1 h kuluttua
Kuivuminen hidastuu viiledssa ja/tai kosteassa.

Ohenne, vilineiden pesu Vesi. Tyévalineet pestaan valittomasti kayton jalkeen lampimalla vedella ja
pesuaineella.

Varisavyt Variton. Voidaan savyttda Kuultavat sisdsavyt -varikartan savyihin.

Pakkauskoot 09L,27L,9L

VAROITUSMERKINTA Katso kayttoturvallisuustiedote.
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KAYTTOOHJEET
Pinnan esikasittely

Pintakasittely

Olosuhteet

Pinnan kayttoonotto ja hoito

LISATIETOJA

Uudet puupinnat puhdistetaan polysta ja liasta.

Aiemmin puuvahalla kasitellyt pinnat pestdan RENSA SUPER maalipesuaineella. Jos
puupinta on aiemmin Oljytty tai vahattu, HIRSIVAHAN soveltuvuus pintaan tulee varmistaa
koesivelylla. Vanhat lakka- ja maalikalvot tulee poistaa kokonaan.

Ennen kayttoa tuote sekoitetaan huolellisesti. Savytettya tuotetta on sekoitettava
tarvittaessa myds kayton aikana.

HIRSIVAHA levitetaan keinokuitusiveltimelld, nukkaamattomalla telalla, sienella tai
kankaalla 1 - 2 kertaan.

Kaytettdessa savytettya tuotetta tulee varisdvyn voimakkuus ja imeytyminen puupintaan
varmistaa koesivelylla. Savyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat
kasittelyt. Tuotetta voidaan ohentaa tarvittaessa vedella 5 - 20 tilavuus-%, jos varisavy
vaikuttaa liian voimakkaalta.

Kasiteltavan pinnan tulee olla kuiva.

Kasittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen Idmpétilan olla yli +10 °C ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuulettaminen maalaustyon ja tuotteen kuivumisen aikana nopeuttaa kuivumista.

HIRSIVAHAN lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestaa n. 3 viikkoa, jonka
jalkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestavyytensa. Ennen tata on pintaa
kasiteltava varoen.

Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimalla. Pesuaine ja
lika poistetaan pyyhkimalla ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedella. Tyévalineena
kaytetaan siivouspyyhettd, pehmeaa sienta tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta
hankausta tulee valttda. Pesuaineiden kaytdssa noudatetaan pesuainevalmistajan
laimennus- ym. kayttdohjeita.

Varastoitava viiledssa ja tiivisti suljetuissa astioissa.

El SAA JAATYA

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytdnndn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. savysta ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kaytt6- ja tydolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettd se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kayttdohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com 16ydat ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,

kayttoturvallisuustiedotteista ja jarjestelmaselosteista.
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